
 

         

Исх. № 12 

«06»  сентября 2011 года       Генеральному директору 

                 ООО «Энергия» 

          Липилину А.Б. 

 

 

          Уважаемый, Александр Борисович! 

Сообщаем Вам, что в результате промышленных испытаний ударно-

центробежной шаровой мельницы-классификатора "Трибокинетика-1000" на 

производственной площадке ООО "СимГра" в г. Ульяновске при помоле кварцевого 

песка ГОСТ 22551-77 получены следующие результаты: 

Гранулометрический состав молотого кварцевого песка: 

Остаток на сите – 

№ 016 - 2 % 

№ 010 - 7 % 

№ 0063 - 17 % 

Проход через сито № 005 - 62,6 % 

Данный продукт был получен при показателях классификатора - 25. 

Производительность мельницы при данных настройках приблизительно равна 700-800 

кг/час. Установка работает в ручном режиме, без каких либо нареканий 

 

 


